Einbauhinweise fur Pflasterbelage

IRIN

Verehrter Kunde, wir mochten Ihnen mit dieser Anleitung einige Tipps, Anregungen und

Erfahrungen, die wirim Laufe der Zeit gesammelt haben, weitergeben. Die aktuelle Fassung
der Einbauhinweise finden Sie unter www.rinn.net >> Service & Kontakt >> Einbauhinweise.

Den Anfang

macht ein guter Stein.

Grundsatzlich verweisen wir auf die geltenden Regelwerke und auf die Unterlagen des
Betonverbandes SLG. Fragen richten Sie an: ANWENDUNGSTECHNIK@RINN.NET

Service-Telefon Heuchelheim 0641.6009-0 | Stadtroda 036428.448-0

Diese Hinweise und Empfehlungen beziehen sich auf Pflaster
von 10 bis 18 cm Dicke nach DIN 18318 "Pflasterdecken und
Plattenbelige, Einfassungen", ZTU-Pflaster StB, MFP der FGSV
sowie der RSt0 2012.

1. Schichtenaufbau

Pflasterflachen erreichen bei sachgerechter Planung und Ausfiih-

rung sowie unter der fiir die Planung vorausgesetzten Beanspru-
chung durch den Verkehr eine Nutzungsdauer, die derjenigen an-
derer Bauweisen fiir Verkehrsflachen entspricht. Pflasterbefesti-
gungen sind mehrschichtig aufgebaut. Die nachfolgende Abbil-
dung zeigt beispielhaft einen Schichtenaufbau. Ublicherweise
besteht der Aufbau aus einer geringeren Anzahlvon Schichten, als
in der Abbildung dargestellt. Die Pflasterdecke selbst besteht aus
den Pflastersteinen, der Fugenverfiillung und der Pflasterbet-
tung. Der gesamte darunter befindliche Aufbau wird als Unterla-
ge bezeichnet. Die Pflasterdecke und die darunter angeordneten
Tragschichten bilden den Oberbau. Werden mehrere ungebunde-
ne Schichten angeordnet, so befinden sich steifere Tragschichten
oberhalb der weniger steifen Tragschichten (beispielsweise
Schottertragschicht auf Frostschutzschicht). Der Oberbau wird im
Allgemeinen auf dem natirlich anstehenden Boden/Erdplanum -
als Untergrund bezeichnet - aufgebaut. Ist zundchst eine Anschiit-
tung erforderlich (beispielsweise in Dammbereichen), so wird
diese als Unterbau bezeichnet. Die vor der Herstellung des Ober-
baus profil- und hohengerecht hergestellte Oberflache des Unter-
baus/ Untergrundes wird als Planum bezeichnet.
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2. Bauweisen mit Pflasterdecke fir
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Tabelle 2: Mdgliche Belastungsklassen fiir die typischen
Entwurfssituationen nach den RASt
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3. Allgemeiner Unterbau

Tragschicht

Der sorgfdltige Aufbau der Tragschichten ist die wichtigste Voraus-
setzung fir die langfristig richtige Lage des Pflasters. Die Trag-
schichten missen entsprechend den Anforderungen bemessen,
gleichmaRig tragfahig sowie profilgerecht und eben sein. Die
Baustoffe missen den Anforderungen der TL Gestein StB 04 ent-
sprechen. Tragschichten sollen im Regelfall wasserdurchlassig
sein, damit durch die Fugen eindringendes Wasser abgeleitet
wird. Bei Tragschichten ohne Bindemittel muss stets eine ausrei-
chende Filterstabilitdt der Schichten untereinander gewadhrleistet
sein. Dadurch kann die Erosion der Schichten des Oberbaus ver-
hindert und die sichere Abfiihrung des durch den Oberbau versi-
ckernden Wassers gewadhrleistet werden. Bei vorgegebenen
wasserundurchldssigen Tragschichten (z.B. alte Fahrbahndecken,
unterirdische Bauwerke oder Tragschichten in Wassergewin-
nungsgebieten) muss die Ableitung des einsickernden Wassers
durch ausreichendes Gefdlle und/oder notigenfalls durch eine
Drainage sichergestellt sein. Die Oberflache der Tragschicht muss
das Gefdlle des fertigen Belags aufweisen. Die Ebenheit der
Oberflache der oberen Tragschicht bestimmt wesentlich die
Ebenheit der Pflasterdecke wahrend der Nutzungsdauer. Die Mit-
telwerte der Einbaudicke und des Einbaugewichtes diirfen nach
TL Gestein StB 04 den vorgeschriebenen Wert um nicht mehr als
10 % unterschreiten. Die Einzelwerte der Einbaudicke diirfen den
Wert um nicht mehr als 3 cm unterschreiten. Auf gefrorener Unter-
lage darf keine Pflasterdecke verlegt werden.

Entwidsserung

Entsprechend dem Oberflachengefdlle der Pflasterdecke ist das
Gefdlle in der Tragschicht mit > 2 % herzustellen. Das resultierende
Gefdlle aus Langs- und Querneigung sollte je nach Verkehrsbelas-
tung 1,5 % nicht unterschreiten.

Randeinfassung

Die Randeinfassung muss vor der Pflasterdecke bzw. dem Platten-
belag hergestellt werden, damit das seitliche Ausweichen und
Absinken der Steine am Pflasterrand verhindert wird. Dazu wer-
den Bord- oder Randsteine nach DIN 18318 versetzt. Wegen der
zuldssigen MalRtoleranzen der Betonpflastersteine kann es
zweckmadRig sein - unter Beachtung der geforderten Verlegebrei-
te - den Abstand der Randeinfassungen durch Auslegen einzelner
Steinzeilen vorher zu ermitteln.

Fahrbahn Gehweg
Mertistge
Ris'v'ein'piliitetidar'sh il Bordsiin mit d * 80 mm
a'
e -

e I .-
Phastas | [ : | K- cdr
Datturg o Sehomeveg

Kiase oot I

SRR
nchichi

Fratachils -
schichi

Fundarment und Rckenstintoe sus Beton mil

Mirergrund e Dryckdpptghnd == 15 Nmm

"1 erforderiche Quemesauna n % Ein oal, edordericher Anschiuss an ene Parumertedusenng st beer nicht dangesialt

4. Pflasterdecke

Bettung

Auf der Unterlage wird in der Regel ein Pflasterbett aus kornab-
gestuftem Brechsand-Splitt-Gemisch 0/5 bis 0/8 mm aufgebracht.
Das Grofitkorn soll 8 mm nicht Gberschreiten. Dabei muss die
Oberflache des Pflasterbettes mit der geforderten Querneigung
und mit dem gleichen Genauigkeitsgrad wie die Pflaster-
oberflache hergestellt werden. Die Dicke des Pflasterbettes
betrdagt im verdichteten Zustand 40 mm +/- 10 mm. Sie soll den
oberen Wert nicht Giberschreiten, damit Verformungen der Pflas-
terdecke unter dem Einfluss von Verkehrslasten nicht eintreten
kénnen. Fiir die Oberflache der Betonpflasterdecke gilt die Ein-
heitsanforderung der DIN 18318, die zuldssige Unebenheiten von
hochstens 1 cm, bezogen auf eine 4 m lange Messstrecke beinhal-
tet. Das Pflasterbett ist so zu (iberhdhen, dass die Sollhdhe der
Pflasterdecke nach dem Ritteln bis zur Standfestigkeit erreicht
ist. Die Uberhéhung ist abhdngig von den verwendeten Pflaster-
steinen und der Art des Materials fiir das Pflasterbett.
Pflasterstein und Verlegung

Die Pflastersteine sind fluchtgerecht und an den Fugen
hohengleich in einem Verband mit ausreichender Fugenbreite,
die sich aus einem Rastermal und der Steindicke ergibt, auf das
vorbereitete Pflasterbett zu verlegen. Dabei ist auf die Ausbildung
gleichmaRiger Fugenbreiten zu achten. Der Einsatz von Fugenleh-
ren kann hier hilfreich sein. Grundsatzlich ist bei allen Betonpflas-
tersteinen aus mindestens 2 Paletten (Paketen) gleichzeitig ge-
mischt zu verlegen. Bei mehrfarbigem Pflaster ist das Farbspiel
einzuhalten und laufend zu beachten.

Fugenbreiten

<100 mm, 4 mm +/- 2 mm

>100 mm, 6 mm +/-3 mm

Verfugen und Einriitteln

Das SchlieRen der Fugen muss kontinuierlich mit dem Fortschrei-
ten des Verlegens eingehalten werden. Dies geschieht in der Re-
gel, indem Natursand, Brechsand oder Splitt, Kérnung 0/2 bis 0/4
mm und ab 8 mm Fugenbreite mit 0/5 mm Kornung, auf das
Pflaster aufgebracht und vollstandig in die Fugen eingefegt bzw.
unter Wasserzugabe eingeschlammt wird. Der absolut saubere
und trockene Belag wird vom AuRenbereich zur Mitte hin mit ei-
ner Riittelplatte bis zur Standfestigkeit eingerittelt. Verwenden
Sie generell eine geeignete Rittelplatte mit Kunststoffschild um
Beschddigungen an der Steinoberflache zu vermeiden! Die Wahl
der Riittelplatte ist der Beschaffenheit des Oberbaus entspre-
chend festzulegen. Vor Ausfiihrung der Arbeiten muss ein Probe-
feld angelegt werden, um hier die Wirkung zu begutachten und
somit ein optimales Ergebnis zu erzielen. Vorzugsweise sind
Rittelplatten von BOMAG Typ Stoneguard in entsprechender
GroRe und Gewicht zu verwenden.
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Generell ist zu Gberpriifen, ob das verwendete Fugenmaterial so-
wie das Material fir den Fugenschluss negative Auswirkungen auf
die Oberflache hat. Im speziellen ist hier auf Verfarbungen zu
achten, die eng mit dem vorhandenen Mehlkornanteil verkntpft
sind. Danach sind die Fugen erneut zu schlieRen. Hierzu wird Na-
tursand oder Brechsand 0/2 mm nochmals eingefegt bzw. einge-
schlammt. Jedoch ist darauf zu achten, dass dabei ein Aufweichen
des Pflasterbettes vermieden wird. Beim Abritteln darf kein Fu-
gensand auf der Pflasterflache liegen. Die Flache und der Unter-
grund miussen trocken sein. Das Fugenmaterial ist nicht auf der
Flache zu lagern. Zudem sind die Riickstande der Fugenmateriali-
en zeitnah, auf der Oberflache, mithilfe von Wasser zu entfernen.
Geschieht dies nicht, konnen dauerhafte Verfarbungen auftreten.
Vorzugsweise ist eine Probeverfugung durchzufiihren.

Steinlieferung

Fur den Einbau sollten nur Betonpflastersteine verwendet wer-
den, die der DIN EN 1338 entsprechen. Die Qualitat der angelie-
ferten Erzeugnisse sollte im Zweifelsfall bereits unverziglich
nach der Anlieferung auf der Baustelle Gberprift werden. Dabei
geht es sowohl um die Ubereinstimmung der Lieferung mit der
Bestellung, als auch um eine fachgerechte Inaugenscheinnahme
als erste Uberpriifung. Bestehen Zweifel, ob die Lieferung mit der
Bestellung Gbereinstimmt bzw. ob die gewilinschte Qualitat ein-
gehalten ist, darf mit den Verlegearbeiten nicht begonnen wer-
den, ehe eine Klarung erfolgt ist.

Farbbeurteilung

Leider sind samtliche Beurteilungsfragen im Zusammenhang mit
Farbschwankungen nur sehr schwer objektivierbar und mit Fra-
gen des individuellen Geschmacks verbunden. Wahrend bei-
spielsweise Farbschwankungen eines Natursteines angenehm
empfunden und als flachenbelebend bezeichnet werden, sind
dhnliche Erscheinungen einer Betonoberflache oft Anlass zu kla-
gen. Farbige Betonerzeugnisse fiir den Straenbau sind jedoch
Produkte mit natiirlichen Ausgangsstoffen, bei denen selbst unter
sorgfaltigster Beachtung und Kontrolle aller fiir die Erzielung ei-
nes gleichmaRigen Aussehens wichtigen Eigenschaften Ferti-
gungsschwankungen auftreten kdnnen. Eine Beurteilung ist in
der Regel nur nach Augenschein aus 2 m Entfernung maglich.
Vereinbarungen ber gewiinschte Farben kdnnen deshalb nicht
nach "Mustern" im juristischen Sinne getroffen werden, sondern
lediglich anhand von beispielhaften Proben. In der Bundesrepu-
blik giiltige Merkbladtter haben in den letzten Jahren erfolgreich
zur Vermeidung von Missverstandnissen beigetragen, z.B. Hin-
weise zur Lieferung und Nutzung von Betonprodukten fiir den
StraBen-, Landschafts- und Gartenbau (SLG-Verband, Juni
2012).

Der Grundsatz

Die Grundlagen und Bedingungen fiir den Untergrund/Unterbau
und den Oberbau sind den Broschiiren: ,Dauerhafte Verkehrs-
flachen mit Betonpflastersteinen" und ,Merkblatt fir die Planung

und Ausfihrung von Verkehrsflachen mit groRformatigen Pflas-
tersteinen und Platten aus Beton" zu entnehmen. Auf Wunsch
senden wir sie Ihnen gerne zu.

Schiitzen Sie die Produkte bei Transport, Handhabung, Zwischen-
lagerung und der Verlegung vor mechanischen Beschadigungen
der Oberflache. Setzen Sie die Pflaster- oder Plattenpakete nur
eben ab. Benutzen Sie die im Paket vorhandenen Schaumstoffla-
gen und Abstandshalter oder Schniire als Schutz beim Transport
oder bei der Zwischenlagerung.

Die verpackten Produkte sollten innerhalb von zwei Wochen nach
Anlieferung verlegt werden. Langer im AuRenbereich gelagerte
Paletten, sowie angebrochene Pakete oder Stapel sind vor Regen
und Feuchtigkeit zu schiitzen, um Kalkausbliihungen zu vermei-
den (Lagerung idealerweise unter dem Dach).

Waschen Sie vor und nach dem Schneiden die Pflastersteine oder
Platten mit Frischwasser ab, um Zementschleier auf der
Oberflache zu vermeiden.

Zum Abrutteln der Flache muss die Oberflache absolut frei von
Verunreinigungen, Sand oder Splitt sein. Die Rittelplatte muss
mit einer Hartgummi- oder bei RSF 5 mit einer Filzschiirze ausge-
stattet sein. Priifen Sie die Schiirze vor dem Rittelgang auf Sau-
berkeit und Funktion. Fir Platten <5 cm gilt, dass diese nicht ab-
gerittelt werden. Sie werden lediglich nach der Verlegung unter
Verwendung eines Kantholzes hammerfest angeschlagen (vgl.
Punkt "Verlegung").

Die Flache ist nach dem letzten Absanden nochmals von Verunrei-
nigungen, Sand und Splitt zu sdubern.

Sollten beim Verlegen und Schneiden oder im Gebrauchszustand
Flecken entstanden sein, so verwenden Sie bitte ausschlieRlich
und zeitnah Rinn Beton Kraftreiniger oder Platten- und Steinreini-
ger. Das Mischungsverhadltnis entnehmen Sie der jeweiligen Pro-
duktbeschreibung.

Die Glanzerscheinung der RSF 5 Oberflachen verringert sich nach
dem Einbau und durch den spateren Gebrauch der Flache. Dies ist
kein Grund zur Beanstandung und gibt dem Stein seine natiirliche
Optik wieder. Leichte Kratzer oder Flecken verschwinden in der
Regel im Gebrauchszustand sehr schnell wieder. Bitte achten Sie
auf die Verarbeitungshinweise der Reinigungsmittel.

Spitze oder scharfkantige Gegenstande kdnnen zu Kratzern
fihren. Wir empfehlen, unter FiBen von Terrassenmdbeln Filz-
scheiben anzubringen. Beim Aufstellen von Gegenstanden wie
Blumentdpfe o.d. auf den RSF 5 Oberflachen verwenden Sie
Kunststoffscheiben. Verzichten Sie im Winter generell auf das
Streuen mit Splitt, und verwenden Sie feinkdrnige Streusalze
oder Taumittel. Gebrauchsspuren auf den RSF 5 Oberflachen ver-
schwinden in der Regel durch die normale Bewitterung oder den
Einsatz von Rinn Wischpflege.
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Rinn Produkte sind grundsatzlich fiir eine gebundene Bauweise
geeignet! Die gebundenen Bauweisen sind nach der ZTV-Wege-
bau (FLL), der DIN 18318 Pflasterdecken und Plattenbeldge, Ein-
fassungen, der DIN 18333 Betonwerksteinarbeiten bzw. dem
Merkblatt M FPgeb der FGSV, je nach Beanspruchung und Erforder-
nis der jeweiligen Flache zu planen und auszufiihren. Bei der Aus-
wahl von Fugenmaterialien ist bei den harzgebundenen Fugen-
materialien auf Epoxidharz als Bindemittel zu verzichten. Weitere
Informationen in unseren Einbauhinweisen zu gebundenen Bau-
weisen. Diese Bauweisen sollten nur von Fachfirmen ausgefiihrt
werden. Fir die Planung solcher Flachen, die Auswahl der Bau-
weise und der Baustoffe informieren Sie sich auch bei unseren
Systempartner www.sopro.com und www.tubag.de und beach-
ten deren Hinweise.

SOp@ tubag E
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